
No. TEST ITEM 
Moisture 

Purity 
Content 

1. B I III 052005 I 06 99.8230 0.0958 
c--- ----· - ··-- -----·-- -

2. C I I 132005 I 14 99.8230 0.0925 
------· !--------··-----·------------·--·----·-- !---------------- -·-- ·-------··---·-·--

3. B I II 052006 I 22 99.8208 0.0929 
e---

,_ ____________________ 
---------------·-

4. C I III 082006 I 06 99.8243 0.0926 
---- ----·-- --···-------f--·----- ---------

5. A I I 112006 I 14 99.8230 0.0808 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS 
ZINC OXIDE WHITE SEAL (99.8% Min.) 

"WINSTAR" BRAND 

REF. NO.: 21/CCL-COA/VI/2020 

TEST RESULT (%) 

Ignition Hydrochloric Iron Lead 
Loss Acid Insoluble (Fe) (Pb) 

0.0390 0.0055 0.0002 0.0008 
------ --· --·------- ------- ----··---

0.0389 0.0055 0.0001 0.0009 
·-----·-· ·--·-----.. ·-·-·· ................. ·-----·--· · -- ....... ·-----········-··-··-·-- -·----... ........ ··-·-

0.0390 0.0055 0.0002 0.0010 ----_____ ., ________ -- -· -- ----·---· -·- . ·--··---- ----... ·---·-

0.0391 0.0050 0.0003 0.0006 
-----··-- --- - ·· - ·-- - --·-·· -- --· ------

0.0379 0.0050 0.0001 0.0007 

Manganese Copper 
(Mn) (Cu) 

< 0.000001 < 0.000001 
----·- ·--------

< 0.00001 < 0.00001 
------·---· ··----·--------·· ........... ·--·--·-·----

< 0.00001 < 0.00001 
-- ----- ·- -·-------

< 0.00001 < 0.00001 
- --·-- - ·-·--··- --·--

< 0.00001 < 0.00001 
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Cadmium Chloride 
(Cd) Total 

< 0.000001 0.0036 
-----· --

0.0002 0.0036 
-----·--------- ·----------· 

0.0001 0.0036 
------- ·---- ----·--· 

0.0001 < 0.0001 
------·----·-

0.0001 < 0.0001 


